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Abstract

Thanks to the addition of copper (Cu) metal into black rice (Oryza sativa L. indica) dygils
an active material, It has been successfully developed Dye-Sensitized Solar Cells (DSSC). The
structure of the sample as a sandwich consisting of the working electrode (TiO.), dye,
electrode of platinum (Pt) and the electrolyte sandwiched between two electrodes. Fxtraction
process of black rice Dye was stirred for 30 minutes, then mixed with copper metal (Cu) and
be waited for 24 hours. Cu metal was obtained by stirring Copper Sulfate Pentahydrate for 2
hours. The Current and voltage (I-V) of the sample was characterized by using Keithley
2602A. The measurement results showed that the inserting Cu metal of 2 g (0.36 M) was
reached the highest efficiency of 0.0217%.

Keywords: Copper; Oryzar DSSCy TiOs; platinumy;
How to cite: Fadli, UM., Ardimas, Supri_\'ant(, Cari, dan Prasada, A.B..(2020).Efek Penyisipan Cx Ke dalam

Dye Beras Hitam dengan Luasan 0,5 cm? pada Dye Sensitized Solar Cell (DSSC).JMS' (Jurnal Matematika dan S ains),
1(1), pp.41-47.

PENDAHULUAN

DSSC merupakan salar cell generasi ketiga yang dapat menjadi alternatif pengganti solar
cell konvensional. Material DSSC memiliki berbagai keunggulan antara lain biaya rendah dan
mudah dalam produksi (Stathatos, 2012). Terdapat empat komponen utama dalam DSSC,
yaitu semikonduktor sebagai elektroda kerja (Ti0,), zat warna yang peka terhadap
penyerapan cahaya, elektrolit dan elektroda counter seperti platina (Pt). Telah banyak
penelitian tentang pewarna kompleks rutenium yang mencapai efisiensi 11,1%(Chiba DKk,
2000). Harga dan ketersediaan pewarna rutenium kompleks terbatas karena bahan organik
seperti beras hitam (Oryza) dipilih. Pewarna Orze memiliki absorbansi maksimum dari 240
nm sampai 423 nm. Ini berarti bahwa serapan Oryga dapat menyerap lebih banyak energi
ultraviolet dan cahaya tampak. Konduktivitas listrik pewarna Oryza adalah 0,21 Q'm’”.
Semakin besar nilai konduktivitas menunjukkan resistansi yang semakin kecil, sehingga

produksi elektron dapat meningkat (Cari dkk, 2017).
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Elektroda kerja nanopartﬂcel TiO. di FTO berfungsi sebagai penangkap elektron untuk
menyediakan lubang. TiO; rutile dan TiO; anatase merupakan jenis nanopartikel TiO, Celah
energi (]:g} dari TiO, rutil dan TiO. anatase masing—masing adalah 3,0 eV dan 3,2 eV.
Misalnya anatase lebih tinggi dari Eg rutile karena luas permukaan aktif lebih besar dan lebih
banyak fotokatalis (Kuznesof, 2006). Fungsi dari elektroda lawan adalah sebagai katalisator
saat mentransfer elektron ke elektrolit. Elektroda counter adalah fungsi ganda, fungsi
pertama; ia dapat mengalirkan clektron dari sirkuit luar (lampu) kembali ke sistem redoks
(elektrolit) dan yang kedua berfungsi sebagai mediator untuk mengkatalisasi reaksi redoks
(Ting & Chao, 2010). Elektroda counter dari platina (Pt) telah dipilih sebagai bahan karena
merupakan katalis yang sangat baik untuk mereduksi trilodida (Calanda dkk, 2010). Platina
berfungsi untuk menurunkan ketahanan kaca FTO.

Elektrolit menghasilkan elektron saat terjadi reaksi redoks, yang akan diteruskan untuk
mengisi lubang pada pewarna. Kaca digunakan untuk meneruskan cahaya sehingga energi
cahaya diserap oleh elektron pada atom zat warna dan elektron mencapai lubang lapisan
TiO;. Selanjutnya elektron berpindah ke lapisan FT'O dan rangkaian luar, kemudian elektron
diteruskan ke lapisan platina dan elektrolit. Elektrolit yang digunakan dalam penelitian ini
adalah campuran yodium (12) dengan Kalium lodida (KI) atau Natrium Iodida (Nal) ke
dalam polietilen glikol (PEG). Elektrolit digunakan sebagai mediator elektron antara
elektroda kerja dan elektroda counter. Nilai efisiensi elektrolit KKI lebih besar dari Nal, dan
TEAI masing-masing dicampur menjadi 12 (Prasetyo dkk, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi DSSC. Kinerja sel surya adalah
kemampuan untuk mengubah cahaya menjadi energi listrik. Penentuan unjuk kerja sel surya
diukur menggunakan Keithley 2602A untuk mencari nilai arus hubung singkat (Isc) dan
tegangan rangkaian terbuka (Voc) sebagai daya maksimum. Nilai Isc ditentukan berdasarkan
data dimana nilai tegangan dimulai dari negatif ke positif. Begitu pula untuk nilai Voc
ditentukan oleh nilai saat ini dimulai dari nilai negatif hingga nilai positif. Kemudian nilai
tegangan maksimum (Vin) dan arus maksimum (lin) sebagai daya keluaran diperoleh dengan
perkalian tegangan dan arus. Kinerja sel surya dapat ditentukan dengan membandingkan daya

maksimum hasil perkalian Voc dan Isc dengan daya keluaran hasil perkalian Vin dan lin.

METODEPENELITIAN
Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada penggunaan energi terbarukan. Penelitian

ini dilaksanakan selama 3 bulan di laboratorium material Fakultas Matematika dan Ilmu
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Pengetahuan Alam. Penelitian ini diharapkan mampu membuka peluang penggunaan luasan
deposisi terkecil untuk mendapatkan efisiensi sebesar besarnya pada sel surya jenis DSSC.

Langkah pertama menyiapkan larutan yang digunakan sebagai elektroda kerja.
Nanopartikel TiO; (anatase) dengan basis trace metal 99,8% sebanyak 0,5 gr dilarutkan dalam
3 ml ethanol, kemudian diaduk menggunakan vortex stirrer dengan kecepatan 500 rpm
selama 30 menit. Pasta TiO; disimpan dalam wadah tertutup yang dilapisi dengan aluminium
foil.

Selanjutnya menyiapkan dye (pewarna) vyang sensitif terhadap cahaya, yaitu
menggunaka beras hitam. Beras hitam 10 gr (Ornza sativa L. indica) dihaluskan hingga menjadi
bubuk halus menggunakan blender. Kemudian bahan dilarutkan dalam etanol, asam asetat
dan akuades dulu memiliki perbandingan 25: 4: 21 sehingga nilai absorbansi larutan tinggi
karena konsentrat antosianin terbaik (AMisbachudin, 2013). Kemudian diaduk (300 rpm) pada
suhu 30 © C selama 30 menit. Bahan didiamkan selama 24 jam dan disaring dengan kertas
saring kualitas no. 42. Kemudian pewarna beras hitam dicampur dengan larutan Cu.

Larutan Cu terbuat dari tembaga sulfat pentahidrat (CuSO4.5H20) dengan variasi
massa 0,01 gr, 0,1 gr, 1 gr, 2 gr, 3 gr, dan 4 gr. Kemudian&lm’utkan dalam etanol, asam asetat
dan akuades kemudian diaduk 300 rpm pada suhu 30 © C selama 60 menit. Kemudian disaring
dengan kertas saring kualitas no. 42. Pewarna dikatakan dapat bekerja jika memiliki serapan
di daerah ultraviolet dan tampak, sedangkan konduktivitas menyatakan seberapa besar arus
listrik dapat dilewatkan. Untuk meningkatkan efisiensi perlu dilakukan penyisipan suatu
logam, dalam hal ini CuSO:5H20 menghasilkan konduktivitas yang baik, meningkatkan
absorpsi, dan dapat menurunkan rekombinasi lubang elektron (Fadli dkk, 2016).

Pﬂdﬂﬁ. kalium iodida (KI) 0,8 gram dicampur dengan 10 ml polietilen glikol,
kemudian diaduk dengan kecepatanﬂﬂ rpm selama 30 menit. Kemudian ditambahkan
iodium (I2) sebanyak 0,127 gram dan diaduk dengan kecepatan 300 rpm selama 30 menit.

Larutan TiO: dideposisikan pada kaca konduktif FTO dengan teknik spin coating,
Luasan deposisi sebesar 0,5 cm? dengan setiap sisi FTO ditempeli selotip. Pasta TiO,
diteteskan pada gelas FTO yang telah direkatkan di spinner, kemudian diaduk dengan
kecepatan 200-300 rpm. Selanjutnya dipanaskan menggunakan hotplate pada suhu 5000 °C
selama 60 menit, kemudian didinginkan pada suhu ruang.

Komposisi DSSC berupa gelas FTO yang telah dilapisi TiO, dan direndam dalam zat
warna dengan Cu (zat warna + Cu), kemudian disebut elektroda kerja. Flektroda kerja dietsa

dengan larutan elektrolit kemudian dilapisi dengan lapisan platina atau disebut elektroda
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counter. Kemudian komposisi DSSC dijepit pada kedua sisi kanan dan kiri. Setelah terbentuk
sistem DSSC Sandwich kemudian dikarakterisasi arus dan tegangan (I-V) yang menunjukkan
seberapa besar DSSC mampu mengubah energi cahaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakterisasi tegangan arus (I-V) merupakan salah satu metode untuk menentukan
seberapa besar DSSC dapat mengubah cahaya menjadi energi listrik. Tegangan arus diukur
menggunakan Keithley 2602A di bawah iradiasi dengan lampu halogen 1000 W / m2. Sampel
diuji dengan perendaman selama 24 jam dalam pewarna beras hitam + Cu dengan luas FTO
0,5 em?2.

Energi cahaya yang paling tinggi diserap oleh zat warna, hal ini sebanding dengan
jumlah elektron yang tereksitasi. Eksitasi elektron molekul zat warna terjadi dari Higher
Occupied Molecular Organic (HOMO) ke celah pita dan diteruskan ke Lower Unoccupied
Molecular Organic (LUMO). Setelah itu elektron akan mengalir ke TiO2, atau diteruskan ke
elektroda kerja. Lapisan elektroda yang berfungsi adalah TiO2 yang berfungsi sebagai
akseptor elektron dari zat warna. Selain dapat meneruskan pewarna elektron yang dihasilkan,
semikonduktor TiO2 juga dapat menghasilkan elektron sebagai hasil penyerapan energi
cahaya, namun relatif kecil sehingga diabaikan (Fadli dkk, 2016).

Tembaga merupakan konduktor yang berfungsi untuk menghantarkan elektron yang
dihasilkan oleh zat warna. Penambahan Cu ke dalam zat warna (zat warna + Cu), sehingga
akan mampu menyerap energi cahaya yang lebih besar. Hasilnya akan memiliki lebih banyak
elektron yang dilepaskan dari HOMO ke celah pita dan kemudian menuju ke LUMO dalam
molekul pewarna. Hasilnya akan terbentuk lubang di HOMO dan elektron bebas di LUMO.
Kemudian elektron bebas akan diteruskan untuk menghantarkan Cu dan TiO2. Tetapi
elektron dari zat warna juga dapat langsung menuju pita konduksi TiO2 karena zat warna
dapat terikat langsung ke TiO2. Pita konduksi TiO2 dapat memerangkap elektron dari zat
warna atau dari Cu. Sehingga dipengaruhi banyaknya Cu maka elektron yang dapat ditangkap
kemudian dialirkan ke rangkaian luar (Fadli dkk, 2016).

Pembahasan difokuskan pada pengaitan data dan hasil analisisnya dengan
permasalahan atau tujuan penelitian dan konteks teoretis. Temuan berupa kenyataan di
lapangan dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya atau dengan teori yang sudah

ada.
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Gambar 1. Kurva I-V Dye Beras Hitam yang di doping dengan Cu

Gambar 1 menyajikan efisiensi (1) pewarna beras hitam + Cu. Kinerja Fotovoltaik
Pewarna Beras Hitam dengan Doping Cu disajikan pada Tabel 1. Dapat dilihat efisiensi
tertinggi pada luasan FTO 0,5 cm® masih lebih kecil dari efisiensi pewarna beras hitam yang
hanya (0,0496%) pada 1 cm® Ketebalan TiO; pada kaca FTO akan mempengaruhi aliran
elektron. Dalam hal ini ketebalan TiO: pada kaca FTO dibuat dengan teknik spin coating,
TiOs akan menghasilkan lubang dan akan terperangkap sebagai pewarna elektron. Lubang
tersebut akan menangkap atau melewatkan elektron dari pewarna. Jika ketebalannya terlalu
tipis, jumlah TiO2 memiliki lubang yang sedikit, elektron yang terperangkap terlalu banyak,
maka elektron yang mengalir ke rangkaian luar mengarah ke minimum (Fadli dkk, 2016).

Tabel 1. Performa Photovoltaic dari Dye Beras Hitam yang di doping Cu
Dye+Cu VOC ISC (mA) Vin Iin (mA) FF |
(mV) (mV)
0.01 gram 0.295 6.3 x 10-5 0.280 37x10-5 056  0.0205
0.1 gram 0.220 4.8 §J10-5 0.145 29x10-5 040  0.0084

1 gram 0.175 3.0 gLo-5 0.115 23x10-5 050 0.0053
2 gram 0.310 8.3 x10-5 0.175 6.2x10-5 042  0.0271
3 gram 0.235 6.5 x 10-5 0.205 46x10-5 062 0.0187
4 gram 0.295 5.7x10-5 0.250 3.6x10-5 054 0.0181

0.01 gram 0.295 6.3 x 10-5 0.280 3.7x10-5 056  0.0205

Sehingga hasil DSSC yang menghasilkan performansi terbaik pada pewarna Oriza sativa L.
indica dengan efisiensi 0,0271% dengan 0,175 mV (Vin) dan 6,2 x 10-5 mA (lin). Nilai
efisiensi bahan senyawa organik masih kecil (dibawah 1%). Untuk meningkatkan performansi
DSSC digunakan elektroda counter yang berbeda dengan polianilin (PANI), karena PANI

dapat meningkatkan efisiensi dari 6,90% (platinum) menjadi 7,15% dengan menggunakan
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PANI (Li dkk, 2008), dengan menggunakan elektrolit yang memiliki viskositas lebih kecil dari
iodin seperti Gel polimer PEO (Duangkaew, 2010). Penambahan tembaga pada TiO2
mampu meningkatkan kinerja DSSC dengan metode elektroplating, karena nilai efisiensinya
dapat mencapai 0,090% (Supriyanto, 2019).

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan tembaga (CuSO..5H;0) pada
pewarna beras hitam dengan luas FTO 0,5 cm” dapat mencapai efisiensi terbesar yaitu
0,0217% dengan 0,175 mV (Vi) dan 6,2 x 10-5 mA (L)
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